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I nastri S800 HDE PK riducono l'usura, 
la rottura e i tempi di ispezione

Problema
• Incidenti con cadenza settimanale legati a materiale estraneo (FM, foreign

material) presente nel prodotto a causa di moduli di nastri in plastica rotti 
• Avvio ritardato a causa di lunghe ispezioni del nastro

Soluzione
Nastri Intralox® S800 Open Hinge Flat Top con Heavy-Duty Edge in materiale PK

Risultati
• Eliminazione totale degli incidenti relativi a materiale estraneo legato al nastro
• Usura minima rispetto ai nastri precedenti
• Circa il 30% di riduzione dei tempi di ispezione del nastro

CASO DI SUCCESSO DEL CLIENTE
AZIENDA NORDAMERICANA DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI

I nastri S800 HDE PK non hanno niente 
a che vedere con i nostri nastri precedenti 
e i bordi sembrano ancora essere quelli del 
giorno in cui li abbiamo installati. Ora possiamo 
superare agevolmente le ispezioni del nastro 
invece di controllare bordo per bordo. Abbiamo 
sostituito diversi nastri con PK.

“

”~30%
RIDUZIONE DEI 
TEMPI DI ISPEZIONE 
DEL NASTRO

ZERO
INCIDENTI FM (RELATIVI 
A MATERIALE ESTRANEO) 
LEGATI AL NASTRO DOPO 
L'IMPLEMENTAZIONE
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